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J aro_slav Petrak :

Platinovani chlorostfibrnatych pfimo kopirujicich
papirii.

Z Cetnych hovoru v Kklubu nasSem vedenych velice zhusta
jest si nejen zaCateCniky, ale 1 zkuSenymi amatéry stéZovano na
obtize pri platinovani chlorostiibrnatych kopii a zvlasté papiry cel-
loidinové v ohledu tomto netési se nejlepsi poveésti, aC prave téchto
k platinovani skorem nejvice se uzZiva. Pracuji presné dle predpisu,
pravi kolega X, a prece se mi velice Casto stane, Ze mam za to,
7e na misto lazné platinové nalil jsem do misky Cistou vodu;
obrdzek ani po '/, hodiné se neméni. To ja zase, pravi druhy ko-
lega, ktery snad pracuje na fabrikatu jiném, nestalim ani tak Cerstva
kopii z lazné vyjmouti a oplachnouti, jak se rychle meni a néasledek
obycejné byvaji Cervené neb zluté skvrny, Kkteré sice mné nékdy
ve fixazi zmizi, nékdy vSak také ne. Porovnavaji se pak predpisy,
které mnohdy dosti znacné se liSi, neb téZ ne, kazdy se dusuje,
ze vypira, »az to dal nejde« a na konec to odnese obycejné nase
»prazskd vodac. '

Chci zde podati nékolik pokyna ziskanych jak na zakladé
theoretického studia, tak i zkousek praktickych, které mi poskytuji
a poskytly az posud na chlorostfibrnatych papirech provenience
jakékoliv dobré vysledky, aniz bych snad pro kazdy druh papiru
pouzival lazni slozeni specialniho.

Pokud se tyce lazne platmove tedy nepouzwam jak ve vSech
navodech uvedeno, ldazné jiZ hotové t. _] zredéné, Kkterd se prece
jen po delsi dobé rozkladd, nybrZz pouzivam nasledujlmho Zasob-
niho roztoku:

Vody destil. 200 cm?,
chloridu draselnato-platiCitého 1 g,
kyseliny solné 3—4 cm?®.

v

Jestlize lazen tato delsi dobu, ku pr. Y/, roku, stoji nepouzita,
tvori se na dné malé krystalky, které vsak pfidénim nékolika kapek
kyselmy solné opet se rozpusti. As na 1 hodinu pred platmovamm
smisim 15—20 cm?® hofeniho zasobniho roztoku s 200 cm?® destil.
vody a priddm 1 cm® Kyseliny solné; pripravené takto ldzné (pfi-
pravim si ji obycCejné tolik, kolik prave kopii budu platinovati a
ve 100 cm?® této lazné pravidelné vyplatinuji 3 kopie 13 X 18 neb
az 7 kopii 9 X 12) pouziji az k uplnému vycerpani.

Chceme-li lazen po upotrebem schovati, staci pri op&tném je-
jim pouziti osveziti 11 2—3 cm® zasobniho roztoku a tOHLl]e opet
jako lazen cerstvé pripravena. Pred platmovamm jak znamo, nutno
kopie dobfe vychlorovati a v nespravném, nedostatecném Vychlo-
rovani spoéivd obycCejné kamen urazu pro dalsi operace. Vychlo-
rovani, na kterém, jesté jednou pripominam, pri platinovani da-
leko vice zélezi, nez pri tonovani zlatem, d€je se obyclejné tim
zpusobem, Ze tfeba 10 kopii da se do misky 18 X 24 a nyni se
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na ne necha téci voda, treba i hodinu; preje se jim. Voda oby-
cejné ze shora tekouci neskytd kopiim Zadného pohybu a tyto
vodou nassaty klesnou jedna na druhou ke dnu, kde v téze vodé
a poloze, jelikoz voda se vymeérfiuje pouze na povrchu, zustanou
po celou dobu vypiraci skorem nezménény a nasledek — pres to,
ze amater celou hodinu v tekouci vodé vypiral — zkaleni 14zn8
platinové chlorem, tedy jeji cadste¢né znifeni a neodstranitelné skvrny
na kopiich.

Daleko ucelnéji a jisté kopie vychlorujeme, dame-lijich mensi
mnozstvi do misy naplné€né aZ po okraj vodou a tuto kazdé Ctyii
minuty vymenime, pecujice vzdy o to, by kopie k sobé nelnuly a
volné ve vode plavaly; pateré vymeénéni vody postacéi zcela k upl-
nému vychlorovani. Doporucuje se téz pridavati k posledni vypi-
raci vodé néco chloridu sodnatého (kuchynské soli); v tom pripadé
upozornuji, ze neni radno sul tuto vsypati primo do misky, nybrZ
Iépe jest (as 2 g staci) rezpustiti ji zvlasté ve sklenici vody a roztok
pak do misky vliti. Po vychlorovani vlozime kopie, nejvice 2 na-
jednou, do pripravené platinové lazné, kde tyto rychle svou barvu
stejnomerne (bez tvoreni se skvrn) zméni a ponechdme je v lazni
tak dlouho (1—1%'/2 min.), aZ nabudou Jdokolddové hnédého tonu.
Kopie nutno z lazné vyjmouti ponékud drive, jelikoZ pri nasledov-
nim prani ztemni a znatelné sesili, protoze lazen i jesté ve vodé (nez
se zcela vypere) dodatecné pusobi.

Jestlize jsme wvsak kopie pfiliS kratce ponechali v lazni pla-
tinové, moZno jich ton dodate¢né sesiliti, kdyz ihned po platino-
vani ponorime je as na minutu do 1%/, niho roztoku uhli¢itanu sodna-
tého (sody); lazen tato, kterou v */2%/,nim roztoku vzdy deporucuje
se pouziti, ma vsak i ten dobry ucinek, Ze neutralisuje z platinové
lazné v Kkopiich -obsazenou kyselinu, ¢imz ptedejde se uplné cCasto
se vyskytujicim skvrnam na Kkopiich v lazni ustalovaci.

Jako ustalovace pouzivam 20°,niho roztoku sirnatanu sodnatého,
ktery po upotrebeni vzdy vyliji a 100 cm® tohoto roztoku pouziji
nejvyse pro 9 obrazkii 9 X 12 cm; doba ustalovaci 10—12 minut.
Po té se vypira v tekouci vodé za stalého pohybu kopii as 2 ho-
diny. ZafateCnikiim, pro néz v prvé radé toto pojednani jest ur-
ceno, pripomindm, Ze platinovani a ustdleni kopii musi se vzZdy
ditt v oddelenych roztocich, jelikoZz ldzné platinové jediné v kyse-
lém roztoku pusobi. Néjaké tedy platinové lazné tonfixacni naprosto
neexistuji.

Kdezto popsanym tuto platinovanim zridka kdy (jen u néko-
lika urc¢itych druhu papirt) obdrzime Cisté cerny ton kopii, vzdy
resultuje odstin vice do hnéda, moZno znamou kombinaci lazné
zlaté a platinové Cisté Cernych tonu dociliti. Prakticky proces tento
provadime tim zplUsobem, Ze po¢neme s platinovanim shora uve-
denym zpusobem a proces dokoncime bud v specidlni tonovaci lazni
zlatici (ku p#. destil. vody 1 |, boraxu 10 g, octanu sodnatého
kryst. 10 g a 20 cm® roztoku zlatového 1:100) a po té v lazni
fixatni neb coz je pohodinéjSi v lazni tonfixacni.
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